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_ INTEGRATION GLOBALE DU CONFORT ACOUSTIQUE

Intégrer le confort acoustique dans les batiments
» Approche acoustique globale dans un immeuble-type

Cinq themes a aborder

» Bruit des installations
Isolation contre les bruits aériens
Isolation acoustique de la facade
Isolation contre les bruits d'impact
Controdle de la réverbération

v

v

v

v

Définition :

Une maitrise de la réverbération réduit le bruit et
améliore le confort d’écoute dans la piéce.
En agissant sur Ia conception et
laménagement, il est possible dadapter
I'expérience acoustique de la piece a son
utilisation.
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_ OBJECTIFS DE LA PRESENTATION

¢

Maitrise des parametres, des ordres de grandeur et des
objectifs normatifs pour adapter la qualité acoustique de la
piéce a son utilisation

Compréhension des différents mécanismes d’absorption des
matériaux de finition qui permettent de traiter I'acoustique de la
piéce sur ’ensemble du domaine de fréquence

Interprétation correcte des fiches techniques des matériaux
d'absorption acoustique et de leurs applications

Estimation de l'influence sur le temps de réverbération dans
une piéce sur base de ses matériaux de finition a I'aide de la
formule de Sabine

Compréhension de régles empiriques et de directives
simples pour la conception acoustique de salles de classe, de
réfectoires et de bureaux paysagers
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_ TABLE DES MATIERES

MATERIAUX D’ABSORPTION ACOUSTIQUE
» Absorption / Isolation
» Coefficient d’absorption acoustique
» Mécanismes d’absorption
» Exemples d’application

ABSORPTION ACOUSTIQUE DANS LA PIECE
» Absorption totale dans la piece
» Temps de reverbération
» Expérience acoustique de la piece

EXIGENCES DE PERFORMANCE DANS LES BATIMENTS
» Exigences normatives
» Exemples de calcul

DIRECTIVES POUR LA CONCEPTION ACOUSTIQUE DU LOCAL
» Salles de classe
» Réfectoires
» Bureaux paysagers
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

_ ISOLATION ACOUSTIQUE # ABSORPTION ACOUSTIQUE

Laine de verre : trés absorbant, peu isolant
> |solation : 5 dB
» Absorption : 0,65

Multiplex : peu absorbant, isolation moyenne
» Isolation : 29 dB
» Absorption : 0,2

Deux traitements acoustiques différents...

Isolation acoustigque Absorption acoustiogue

www.cstc.be
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

Caractéristique de matériau a [-]

a = Wabsorbée / |/Vincidente

Wincidente /,

w.

absorbée

= absorbée puissance acoustique,

. _em TN due a la transmission a travers le
> ;s s N
e s, matériau et ala le
\ ot \ matériau
7. 1
\ 0 1
4 - oy 7 .
/ | = puissance non reflechie
74 1]
’ /

! ___ ,
1
Wréﬂéchie ! o = 0,10 > 10% absorbée
1
\ "
‘\ O = 0,50 > 50% absorbée
‘\ _
W S SmmmeeeT ' 0. =1,00 - 100% absorbée
dissipée ——
M//nc/dente = Wtransmise + Wdissipée + Wréfléchie
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MATERIAUX ABSORPTIONACOUSTIQUE  EXIGENCES  CONCEPTION
_ COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE
Mesures en laboratoire
« Chambre

« Reverberation room method » pour incidence diffuse (ISO 354)

réverbérante »
Minimum 10 m?

Systémes complets,
fidéles a la pratique

Plafonds, rideaux, écrans
anti-bruit, enduits
pulvérises...

« Reverberation room method » pour incidence normale (ISO 105634)

T —

« Tube de Kundt »

Echantillons
D=3cm
D=10cm

Développement de
produits
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

Valeur unique pondérée a,,
X ¢ « coefficient d’absorption acoustique » [50-5000 Hz] (mesuré selon ISO 354 en chambre

’ 14
reverbérante)
7 ch 3
Date / Datum: 18/06/2013 i ek /
Reverberation room / Nagalmruimte / Salle réverbérante / Hallraum: Alpha K2 : V=2643m° S¢= 2665 m? ==y O .
Empty space /Lege ruimte / salle vide / Lege Hallraum: by %H0 = 56.7 % Ty=215°C Pat = 102.0 kPa i 4 :
With testelement / Met testelement / Avec I'élément d'essai / Mit Testelementes: he; %HL0 = 63.9 % Tp=222°C Paz= 102.0 kPa “ >
N° test sample / N° testelement / N° de I'élément d'essai / Nr. Testelementes: 2013-028-025/3 k .4
Area of test element / Opp. testelement / Surf. de I'élément d'essai / Fldche des Testelementes: §=1040m*
1.2
f[Hz]| Tils] | Ta(s] Os
50 | 673 | 652 | 002
H 657 | 6.26  0.03 11 d
80 | 6.78 6.33 0.04 'D,.D”i
100 | 6.14 5.24 0.11 L=
507 | 454 | 022 1.0 o * *
160 | 578 | 4.18 | o027 -
L
200 | 566 | 370 | 038 = g0
615 | 3.62 | 047 |
315 | 631 [ 326 | 081 ‘c
400 | 621 | 296 | 072 £ e
634 | 273 | 085 3
630 | 623 | 264 | 089 o
800 | 600 | 249 | 095 5 o7
I 591 [ 240 | 100 =
588 | 241 | 099 g2
1600| 562 | 233 || 102 g o8
512 | 224 | 1.03 -
2500 455 | 2.1 1.05 -
3150| 4.00 | 198 | 107 g 05
334 | 180 | 1.0 3
0
5000 273 | 158 | 1.18 0.4
fiHzl] o
125 | 0.20 0.3
K indicateur de f
500 [ o0 + Indicateu e tforme
1000 1.00 02 e == — S ————— i AR
2000 1.00 M %
4000| 1.00 04
- ical saund absorption coefficient
shifted ISO 11654 reference curve
e 080 (H) 0.0 N S I N A
acoustical absorption class: B ?_- E § § E 2 § § § E § § § E § §
[Hz] 2 ¢ 2 8 & 5 % 8
v

X ,, « coefficient d’absorption acoustique (valeur unique calculée selon ISO 11654)

pondéreé »

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE — PRINTEMPS 2023



MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

Classe d’absorption acoustique

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
| | | | | | | | |

| | | | | [ ]| | sl | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| == T ———

Classe C P

Classe d'absorption acoustique} - Oly

A | | 0,90; 0,95; 1,00

B | | 080085

[ e 0,60; 0,65; 0,70; 0,75

D | 0,30;0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E B 0,25; 0,20; 0,15

Non classé | 0,10; 0,05; 0,00

Extrait ISO 11654 (1997), annexe informative B
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MATERIAUX ABSORPTIONACOUSTIQUE =~ EXIGENCES ~ CONCEPTION
FICHES TECHNIQUES

= Classe (A-E)
= qa, (0,05) valeur globale
f (Hz) Class NRC aw 125 250 500 1000 2000 4000 " Indicateur de forme L, M, H
" 0, (0,05) par bande d’octave (125-4000 Hz)

' ACOUSTIC PANEL 60 A 095 095 030 075 100 100 090 090 .
| = & (0.01) par tiers de bande

| Testé suivant DIN EN ISO 354

ACOUSTIC PANEL 1250 x 625 mm - directement sur support

PRECISION

wa | ne | ne | oa 1w
i e W | 7w | e | as
GELUIDSABSORPTIE 1 Gelurdiabsarpliswasrden TEIS,'J lﬂpp w | om | im | om
m 30 mm: NRC 6,45; @, 0,45 A4 WAI_[S’ ); ‘:: :,: :.::
m 50 mm: NRC o,60; 0_ o,65. E = as 784 185 109
u oo 0 7 13 | s
NRC en @ -waarden van andere dik- . — o e
ten op aanvraag. De geluidsabsorptie we | 781 w8 | am
wordt weergegeven in de grafiek. De = e e o
geluidsabsorptiewaarden zijn geme- = TOTAL THICKNESS oo | o e | e oo
ten volgens EN 354: 2003. i 88 mm e m e w1 0 300 - 1000 2000 00 5000
m0 oss
e
2000 0sa
wxo | o
28 mm 132 mm
(R
: H 1.0 —_—
Prestaties e > —
o8 y
07 s
i i 05
7= | Geluidsabsorptie 4 05 17
A o, tot 1,00 (Klasse A) 04 17 E
0,3 -
02 2
Q Directe geluidsisolatie 01 B
| R,=22dB Dikte [mm) / 00 g
] r r - NRC
Afhanghoogte (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 2
* Rockfon Mono Acouwst
i ‘ ! panelen © Elegant Render (Wit) 40/ 200 [ 0,50 0,65 0,45 095 1,00 1,00 0,70 A 0,50
0 | F :' ™ Rockfon Mano Acoustic Elegant Render (With 40 /40| 025 | 075 | 1,00 | 100 | 100 | 100 | 1.00 A 0.95
- | 1 Dhiract panelen
N |

i
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

13 QUELQUES VALEURS INDICATIVES

Tableau B.1 — Valeurs type pour le coefficient d’absorption

Matériau Coefficient d’absorption acoustique o

en bandes d’octave, fréquence centrale en Hz

125 250 500 1000 | 2000 4000

béton, maconnerie en briques crépies 0,01 0,01 0,01 0,02 I 0,02 0,03
macgonnerie en briques non crépies 0,02 0,02 0,03 0,04 1 0,05 0,07
revétements de sol durs (par exemple . PVC, 0,02 0,03 0,04 005 | 005 0,06
parquet) sur plancher lourd |

revétements de sol souples sur plancher lourd ; 002 0,03 0,06 0,15 | 0,30 0,40
< 5mm ’

revétements de sol souples sur plancher lourd ; 0,04 0,08 0,15 0,30 1 0,45 0,55
210 mm

plancher en bois, parquet en lattes 012 0,10 0,06 0,05 | 0,05 0,06
fenétres, facade de verre 012 0,08 0,05 0,04 | 003 0,02
portes (bois) 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08
voilage ; de Omm & 200 mm devant une surface 0,05 0,04 0,03 0,02 I 0,02 0,02
dure? 1

rideau, <02 kgfmz; de Omm a 200 mm devant 0,05 0,06 0,09 0,12 | 0,18 0,22
une surface dure ; minimum type? |

rideau , matériau tissé ~ 04 kg/m?Z; plissé ou | 0,10 040 ¢ 070 | 090 | 095 1,00
froissé > 1:3, de 0 4 200 mm devant une surface |

dure ; maximum type |

grandes ouvertures (plus petite dimension= 1 m) 1,00 1,00 1,00 1,00 I 1,00 1,00
grille d’aération, zone ouverte 50 % 0,30 0,50 0,50 0,50 ! 0,50 0,50
NOTE Ces donnees s'appuient sur des publications utilisées en Autri?h?, ‘au Danemark et aux Pays-Bas.

a Devant une fenétre, les valeurs de la combinaison peuvent augmenter jusqu'a atteindre des valeurs de
fenétre nue.
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n VALEURS INDICATIVES

Matériaux de finition courants

- Plaque de platre versus

plaque d'argile... 2

5 0,80
8
2 0,60
Q0
\ﬂ)
©
< 0,40
K
0,90
0,00 l--l--lll l-_l_llll .II._III ll.._III --ll-IIl -lll-IIl I II III O 80
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz @ 2kHz 4 kHz ow 0’70
 Ramen 003 003 003 002 002 002 005 060
m Niet-geverfd gietbeton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0 0,50
m Kalkpleister 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 ~0 0,40
® Gelakt hout (bv. deur) 0,05 0,04 003 003 003 003 | 005 | ~ gzg f/
B Marmer 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 010 e
B Tegelvloer 0,01 0,05 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,00 ==
m Parketvloer 0,04 004 007 007 007 007 | 005 N O M o W@Q 28
M Linoleum 0,04 0,06 0,08 0,12 0,04 0,04 0,1
. e Plaque de platre (13 mm)
| Vasttapijt 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,37 0,25
. = Plaque d’argile (22 mm)
Minerale wol 5 cm 0,4 0,85 1 0,95 0,9 0,9 0,95

Influence de la couche de
peinture... ¢
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n MECANISMES D’ABSORPTION

Absorption en fonction de la fréquence
Voir aussi : Dispositifs d'absorption acoustique | Guide Batiment Durable

O g e
B A A. Absorption poreuse

Matériau poreux non couvert
-> Principalement pour les hautes fréquences : > 1400 Hz

B. Résonateur de Helmholtz
Matériau poreux recouvert d’une plaque perforée

-> Principalement pour les moyennes fréquences : 300
Hz — 1500 Hz

C. Résonateur diaphragme

10 100 1000 10000 f[Hz] Matériau poreux recouvert de panneaux pleins
- Principalement a basses fréquences : < 300 Hz
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/dispositifs-dabsorption-acoustique

MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

JIECI \/ATERIAUX D'ABSORPTION POREUX |

Matériaux a cellules

Matériaux fibreux

fibres minérales comprimées ou tissées,

ouvertes

fibres de coton, fibres de bois, fibres de mousse diargild expdhsée.

laine, fibres synthétiques...

mousse PU a alvéoles ouvertes,
granulés de liege pulvérisés
enduits pulvérisé

Matériaux a structure labyrinthique
ouverte a I'air

Dissipation de I'énergie mécanique
(ondes de pression)

-  Effets visqueux

- Effets thermiques (friction)

- Atténuation structurelle

Principalement absorption dans les
hautes fréquences
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION
MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX |

Influence de I’épaisseur du matériau (Longueur donde A = 340/ fréquence 1)

Pour absorber le bruit d'une longueur d’onde A, une épaisseur minimale D 2 A /4 est

nécessaire. Coefficient
dabsorption «

D=MN4 )\=4xD
T > 1,0 i...:""""i..'__'l_"‘ - i
.‘. -..; ‘*:;’i- s g BT s Py 8
ﬂ,ﬂ- -.'. .-Jr "'-.--"""""--.v"c‘:"'“'"-.'.-'- o
i
. !
08 |—#p-|
A F
k. .'..IJ
04 -T~._‘,’.- / —
A
0,2y, .
L~
o
125 250 500 1000 2000 4000
(100 Hz - couche épaisse > 85 cm nécessaire !) Fréquence (Hz)
50mm  ------ =75 MM e 100 MM

» Plus la couche est épaisse, plus grande est I'absorption a basses fréquences

» Au-dessus de 5000 Hz, il y a déja une absorption suffisante en raison de la
présence de tapis, vétements, rideaux...
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MATERIAUX

ABSORPTION ACOUSTIQUE

EXIGENCES CONCEPTION

“ MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX

Influence de la distance a la structure

Augmentation de I'absorption en basses fréquences grace a la lame d’air

12 —
(b)
\
\
\. _———_\/“
e -~ Ve
08 el
€
K.
8
£
@
S 06
[~
S
(a)
204
<
— 02+
-
Ny o 100 200 400 800 1600 3200 6400

LLE

—— Frez;rr.aem:y,'_'z

Exemple : faux-plafond absorbant
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX

/4

Matériaux biosourcés versus matériaux traditionnels

030

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

Coefficient d'absorptiona [-]

030

Performances comparables pour une résistance au flux

d'air correspondante (densité)

50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1K 125K 16K 2K 25K 3.15K 4K 5K
Fréquence [Hz]

—@— 1 - Laine de roche —@— 2 - Fibres de chanvre, coton et laine =@ 13 - Fibres de chanvre et ouate de cellulose
4 - Fibres d'herbes —@—5 - Laine de coton —&— 6 - Laine de mouton 12
—8—7 - Laine de lin

Air resistance (kPa.s/m2)
(=] N £ [=2] 00 B
[
’ )
(T
[
(m
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE =~ EXIGENCES ~ CONCEPTION
MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX

Application pour les plafonds

B !
L- i http://www.doxacoustics.be
[Crg e p— | Wi
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MATERIAUX

ABSORPTION ACOUSTIQUE

EXIGENCES

CONCEPTION

MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX

Equivalent Sound Absaorption Area, m2

4.5

3.5

25

1.5

0.5

flots de plafond

Absorption A [m?] = surface S [m?] x a

Equivalent Sound Absorption Area, m2 per object

7 4
] / o1 1 .\““““1""“\” Test obiect Equivalent sound absorption area in octave bands, (4,, m’)
i /II' J 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
] /C Master Solo S
. 1200x1200 - 200 0,5 1,1 1,9 2,2 2.2 1,9
] / Single panel
] /' Master Solo S
7 '/”/ 1200x1200 - 600 0,5 0.8 1,7 2,6 2.7 25
] o Single panel
. / Master Solo S
7 /.,/' 2400x1200 - 200 0,9 2.4 3.4 4,0 4,1 3.8
] / Single panel
] Master Solo S
N 2400x1200 - 600 1,1 1,9 3,5 49 5.1 49
100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 Single panel
125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000 Master Solo S
1800x1000 - 200 0,7 1,3 2,2 2.8 29 2.5

Frequency, Hz

Single panel
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE =~ EXIGENCES =~ CONCEPTION
23 M ATERIAUX D’ABSORPTION POREUX

Applications murales

T BRIy e W
ML A N o
www.CSTC.be } § » | . : Ewiw Wkgrotip. be-

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE — PRINTEMPS 2023



MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION
SR \/ATERIAUX D'ABSORPTION POREUX |

Applications par projection

‘-~..: \

www homegradﬂias—v-

f
‘ . www.lmegrad‘ w&qgl‘_egrade:be

' Epaisseur 12,5 mm
1 a w = 0,35(MH) Classe D

2 o8 L
=] Epaisseur 45 mm
E e aw = 1,00 Classe A
o 04 . 2
=4 —— Epaisseur 80 mm
0.2 aw = 1,00 Classe A
0
125 160 200 250 400 630 800 1250 1600 2000 2500 4000
. Fréquence en hertz
Epaisseur
PROMASPRAY®|  Support 500 1000
e Coefficient d’absorption atp
15 mm Solide 0,05 0,20 045 0,70 075 0,40 0,53 0,45 (M, H)
I
25 mm 010 0,40 0,80 0,90 0,90 0,90 075 0,70 (H) www.ruaud.com
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION
MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX A J
Revétements de sol

0

av ey

sound absorption coefficient s

1,0

0,8

0,6

0,4

) M
0,0

125 250
wWw cste.be www estc.be www.cstc.be
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz a,
Laine min. 20 kg/m?® - 100 mm 0,38 0,76 0,96 0,93 0,96 1,04 0,85
Mogquette — valeurs courantes 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,37 0,25
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

28 MATERIAUX D’ABSORPTION POREUX ;

=

Mobilier
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n RESONATEURS DE HELMHOLTZ

Matériau poreux recouvert d'une plaque perforée

Perforated facing ——

(@) T
(b)
0.8 - ‘/

Hard packup
surface

’\—T'n!r.k fibrods

panel {fuzz)

- Hfsn-Frﬁuencg

(b)

because Szlid areas
of Facing refiect
sound daves

N , sound-abaorbin
4" thick fune with \ efficiency is regnced

perforated facing

a.4%
4" thick furz Clow-fregquency
Sound-absorbing efficiéncy
increases with thickness
inerease)

0.2

/ S :
o fres ~ 55 ’ oL 1 I I [
L'V 25 250 500 000 2000 4000%

Frequency (riz)

Sound absorption coefficient (o2
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ RESONATEURS DE HELMHOLTZ

Facteurs d’influence |

Fréquence de résonance

CICICIC)
COCICIC)
CICICIC)

$ @88

v’ Largeur du plenum D

v’ Diameétre de perforation d

Sotten concrebe
biock volume
resonater

Open el { air
MASS Creales
resgrance cenditions)

v Epaisseur du panneau L

Général

——Vo'vme resenabor (very nerrow range
ef mawimum &ss0-pt or)

Taux de perforation (5 a 10%)

U
L

Youme resemator with fibrous
maverial ‘'n cavity (to incresse nign-
freausncy abserpbion and widen
ertent 5* ‘ou-frequency abse~ption
oy damping effects)

]
Y

Largeur de bande

v' Friction de l'air

D
™

v Remplissage matériau poreux

Sound abserption coeificient (%)

o L1 | 3 3 I
63 1258 !2‘50 00 |29g  Lpod
Freguanc 4 ICr2)

|
!

|
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ RESONATEURS DE HELMHOLTZ

N
I,
. <
N
N
Hz A=20mm, "B=30mm, "C=30mm, E =20 mm,
g = 8 g 2 8 § % @ = 8 mm. Module measurement 200 x 200 mm.

www.CSTC be Absorption class D. Open area 8%.

I 1 A
I (1) e

www.buildsilence.be

Bruxelles Environnement



MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE =~ EXIGENCES ~ CONCEPTION
RESONATEURS DE HELMHOLTZ

Armoire modulaireQUB1+2UH Il Armoire  portes battantes Storage 4+5 UH
avecclapet et tirairs A4 et AS

M Armoire & portes coulissantes Storage 2+3UH

www.vkgroup.be

Vue de face de l‘assortiment d‘armoires acoustiques www.homegrade.be
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE =~ EXIGENCES ~ CONCEPTION
RESONATEURS DIAPHRAGMES J

Parametres d'influence

: . .0 -
Pic d’absorption
v Masse du panneau m” (kg/m?) | Resonant panel
o.8r | Airspace (2cts 45 ——
v’ Largeur du plenum d ~ M epring’ sosarsing
R : ener‘glﬂ
- |
60 S 06|
~ '3 |
Fros = " 3 | S Pane! (without fibrous
m"d =N | material in airepace)
8 |
0.4 b :
Largeur de bande s A
Iy i Panel (with fibrous maverial in
v’ Systéme de fixation du panneau 3 : airspace o broaden aosorption)
Loz |
v Remplissage matériau poreux :
C
3 |
LU

._\
L | ] 1 1 |

L

63 | 125 250 500 1000 2000
Fre l:f ency CH)

|

i

v' Amortissement interne du panneau

\\)
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n RESONATEURS DIAPHRAGMES J

Applications ﬂ\\

Faux plafonds

Planchers surélevés

Contre-cloisons

Pas d’influence de la
couche de peinture, du
papier peint, du vernis...

Généralement combiné a d’autres mécanismes d’absorption
Ex. recouvert d'un matériau poreux pour ajouter une absorption a hautes
fréquences
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

ABSORPTION TOTALE DANS LA PIECE

/\

Absorption = A = a,S; + a,S, + a3S;+... [m?]

/

a = coefficient d’absorption = caractéristique du produit
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ ’ABSORPTION TOTALE DANS L’ESPACE

Aire d’absorption équivalente A [m?]

Aire d’absorption Absorption d’une
dans le local [m2] surface i [m2]

T T

A=Y (0,%S) =2 A

m2 equivalent “fenétre ouverte”

— X
Ai - Sopen window a open window

S open window
A fenétre ouverte = 4 (absorption maximale)
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ ’ABSORPTION TOTALE DANS LA PIECE

Influence sur le niveau réverbéré

» Efficacité limitée
» Regle générale : Le doublement de la quantité totale d’absorption A dans
la piece mene a une diminution de 3 dB du niveau réverbere L

)

A =X m? A=2.Xm?
Lp=YdB Lp=Y-3dB

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE — PRINTEMPS 2023




MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES

CONCEPTION

“ ’ABSORPTION TOTALE DANS LA PIECE

Influence sur le temps de réverbération

4 Niveau de pression acoustique

ns dabsorption

long T4y

.O
.0
*

\ 4

Temps de réverbération T = temps nécessaire pour qu’un niveau de
pression acoustique de 60 dB diminue apres 'arrét d’une source de bruit

fixe

Le temps de réeverbération est déterminé par le volume de la piece et la

répartition et la quantité de I'absorption presente.
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n L'ABSORPTION TOTALE DANS L'ESPACE

Loi de Sabine

Espaces « cubiques »

Absorption limitée

Répatrtition uniforme de I'absorption
Pas trop d'objets

I'=20.16 V/A [s]

(in lucht, 20° C)

B,

1868 - 191

“Temps de réverbération T”

» Augmente avec le volume de la piece, V [m?]
» Diminue avec la quantité d'absorption dans la piece, A [m?]

Modeéles plus détaillés (champs sonores non-diffus)
» Ex. 12354-6

» simulations informatiques

j
Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN (EUVRE — PRINTEMPS 2023 : /
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n TEMPS DE REVERBERATION

Temps de réverbération nominal

QJ' @/ k _ Tsoonz *+ T1000mz + T2000m2 J
- nom —

3
A
/ 60 dB
\ -~

>

Niveau de pression
acoustique [dB]

D — 1
" o Tijd t [s]
Ts] |

35

s ]

25

Toom=218Je- o 1
15 4 — “\

0.5 A
]

0 63 1256 250 500 1000 2000 4000 8000 Fréq uence [HZ]
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MATERIAUX

ABSORPTION ACOUSTIQUE

EXIGENCES

CONCEPTION

INTELLIGIBILITE

Intérét du temps de réverbération

Spraakverstaanbaarheid [STI]

1.0

uitstekend

---------------

----------------

----------------

--------------

----------------------------

----------------------------

goed

redelijk

zwak

_____________

slecht

0.1

0.0

-15

............................................

-----------------------------------------

RN

-10

Source du graphique : Daidalos-Peutz Bouwfysisch ingenieursbur&iu

5 10
Signaal/Ruis verhouding S/N [dB]

20 25
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temps de
réverbération
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0,8s

48s

34 s
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MATériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ CRITERES DE LA NORME

Absorption minimale / temps de réverbération maximal
- contréle par des calculs / mesures

L

AT Batiments non-résidentiels :
£ OmC NBN S 01-400 (1977) & NBN S 01-401 (1987)

» Pas d’exigences
prNBN S 01-400-3 (202x)

> Pieces sensibles au bruit

Batiments résidentiels : NBN S 01-400-1 (2022)

> Zones de circulation communes

Batiments scolaires : NBN S 01-400-2 (2012)

e =y v » Pieces sensibles au bruit
- S
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MATériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

IR N8N S 01-400-1 : BATIMENTS RESIDENTIELS (2022)

Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier

contréle par des calculs

A,20,38S,

\v*L. b !j

|

N

E a, ,-SI- zone circulable projetée
1l i horizontalement

W\ Wy
N aSal L0
§— P V/50)
% 1.00
2
0.50 I v
i & . : 1.600m3
0.00 ' . ' . ' L1 1 : LT
—_ 10 100 1000 10000
Tnom - (T500 + 7-1000 + T2000 )/3 Volume [m?]

contréle par des mesures
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MATériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ EXEMPLE DE CALCUL

Hall d’entrée

Exigence A,
>0,3S,
20,3 x 30m?
> 9 m?

matériau o, [-] S [m?] A, [m?]
Sol Carrelage 0,1 30 3,0

Enduit de
Murs chaux 0,05 57,5 2,9
Mur de
verre verre 0,05 7,5 0,4

Enduit de
Plafond chaux 0,05 30 1,5

7,8
2

matériau oy [ S[mq A, [m] <9m
Sol Carrelage 0,1 30 3,0

Enduit de
BN i L Ll SiiS i Ou : plafond absorbant
Mur de
verre verre 0,05 7,5 0,4 aveca, = 0.3

Enduit
Plafond pulvérisé 0,7 30 21,0

27,3

Conclusion : I'’exigence pour les halls d’entrée n’est pas trés élevée...
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MATériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION
JIER 5N S 01-400-2 : BATIMENTS SCOLAIRES (2012)

Exigences de conception (absorption minimale)

. . , : : s __ZaW,iSi_AW
coefficient d’absorption acoustique pondéré (a la surface)”: «, =

B Z Si Stot

Exigences normales | Exigences supérieures

salle de cours
salle de sports, salle de gymnastique,

zone de récréation intérieure o, >0,2 cx_w >0,25
atrium

réfectoire

couloir, cage d’escalier, hall (d’entrée), > * > *
espace de rencontre Ay 204x5, () Ay 20,9x5, (1)

contréle par des calculs

= Autres espaces : aucune exigence de conception
= Exigence supérieure : + 25%

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE — PRINTEMPS 2023
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MATeériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES

Exigences a la réception (T maximal)

_ Tsoonz + T1000mz * T2000H2

T, =
nom 3

‘ T, [s]"” ‘ Exigences normales | Exigences supérieures

salle de cours @
| salle de classe ordinaire,
auditoire, salle de séminaire, 0.35 x |g(1 25)(\/)
espace pour cours privés, | — ! T =T T  <08xT
laboratoire de langue mom —__ 0 nom = = 0
salle de jeux et de repos 06s
d’école maternelle ‘
salle de classe paysagére demande une étude acoustique spécifique (cfr 9.3)
Salle de sports, salle de gymnastique ‘“, zone de récréation intérieure
Ig(V/50) Toom <75 Toom =T, -04 s,
' Toom = 2,45 Tom= 2s
Atrium
lg(V/20) Tom =T, T..<T,-04s

Réfectoire

| 1s | Tom =T, T.<T,-04s
Couloir, cage d’escalier, hall (d’entrée), espace de rencontre

‘ pas d’exigences spécifiques sur le temps de réverbeération

contréle par des mesures

@ FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE

CONCEPTION

53
2 c
c O
>
o2
L%
® —
o3
Type de I'espace o=
£EQS
o =
'_
T U}
0
[s]
SALLES DE COURS
Ecole maternelle
salles de jeux 0.6
salles de repos 0.6

Ecole primaire, école secondaire,
enseignement supérieur

salles de classe ordinaires, espaces
pour petits groupes, salles de semi-
naire, espaces pour cours privés,
laboratoires de langues

0.35x19(1,25xV)

Salles de cours paysageéres

0.8

Auditoires
petit (£ 50 personnes)

grand (> 50 personnes)

0.35xIg(125x V)
0.35x1g(125xV)

ENSEIGNEMENT PARTICULIER

Musique
classe de musigue

petits locaux de répétition 0.8
espaces pour ensembles musicaux 09
salles de concert 1.3
studios d’enregistrement 0.8
régies 0.5
Projet et technologie

ateliers 08
électroniqug, textile, alimentation, gra- 08
phisme, projet

Sciences

laboratoires de science 0.8
Les arts du spectacle

espaces de création artistique 0.8
studios de danse 1.2
studios dramatique 1
Sport

salles de sports, salles de gymnastique ‘9(W50]
piscines 2
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MATériaux ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ EXEMPLE DE CALCUL

Salle de classe
»V=8mx6mx325m
» Exigence de conception :

— _ YawSi Ay - 02
w = = > 2
S, Seor 2 —> A, 2374m
S, = 187 m?
matériau A, -] S [m?] A, [m?] matériau o, [ S [m?] A, [m?]
Sol Carrelage 0,1 48 4,8 Sol Carrelage 0,1 48 4,8
Enduit de Enduit de
Murs chaux 0,05 65 3,3 Murs chaux 0,05 65 .8
Mur de verre verre 0,05 26 1,3 Mur de verre verre 0,05 26 1,3
Enduit de Enduit
2 2
Plafond  chaux 0,05 48 24 <374 m? pufond  pulverisé 0.7 48 gae > 3/4m
187 11,8 187 43,0
» Temps de réverbération minimal : T,,, <0,35x1g (1,25xV)=0,8s
“——_—— ——A--~~~
Données spectrales (’ mesure de controle N
, . \ ~._ dans un batiment fini _.’
~~.——-—— ————’——‘
matériau Aggo [1] Qoo 1 g0 [[1 S [M?] Agpo [M?]  Ajggo [M?] Aygge [M?] <08
Sol Carrelage 0,09 0,1 0,1 48 4,3 4.8 4.8 19S
Enduit de =
Murs chaux 0,02 0,03 0,04 65 1,3 2,0 2,6 Toom = (Ts00+T1000% T2000)/3 = 0,6 s
Mur de
verre verre 0,03 0,02 0,02 26 0,8 0,5 0,5 T=0,16V/A (Sabine)
Enduit Avec V = 156 Tso0 [SI Thooo [ST Taogo [S]
Plafond  pulvérisé 0,8 0,9 0,9 48 38,4 34,6 31,1 > 0,6 0,6 0,6
187 44,8 41,8 39,0
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ SALLES DE CLASSE

Amélioration du confort d’écoute et de parole

» Limitation du bruit de fond (bruits extérieurs, installations) : max. 25 a
30 dB

» Matériau absorbant en suffisance : o, > 0,2 (critére de conception)

Importance de I'absorption & :
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
(T

nom)

+ absorption recommandée a :
125 Hz, 250 Hz
(T < 14T . ,To50<1.2T

nom)
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

SALLES DE CLASSE

Amélioration du confort d’écoute et de parole

» Garantir de bonnes lignes de vue : placement du public, podium de
I'orateur...

» Stimuler les réflexions utiles précoces via le plafond et/ou les murs
latéraux

» Eviter les réflexions génantes tardives (distance > 8,5 m)

' HHHHHI’I’[FH\ IIIIIIIIPI)!

S
’j/ “””Hrf”

<8,.5m'

| | | L R R

,MJMM

»
»

Frrry
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I'rip

1l 1Y

TR
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!
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ SALLES DE CLASSE

Quelle finition et ou ?

REFLECHISSANTE :

=  Mur avant

= Plafond (b) & murs latéraux (d) b L

Réflexions utiles !
Absorption suffisante !

ABSORBANTE :

. ;U L
Mur arriére (a) 11l

C

Sol (C) (%

Building Bulletin 93, « Acoustic design of schools: A design guide »

Bordures de plafond/murs latéraux (e)

(*) Dans la pratique : souvent, un plafond absorbant = diminution de l'intelligibilité & 'arriére

Voir aussi : Acoustique des salles de réunion et auditoires | Guide Batiment Durable
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ SALLES DE CLASSE

Projet: Kleuterschool Nieuwerkerken - COUST

Iow ) o

Acoustic improvement of classrooms at SCVO Encora (doxacoustics.eu)

Etude de cas : http://www.acousticbulletin.com/EN/Essex Final%20report%20V4 28 05 12.pdf
Q FORMATION BATIMENT DURABLE — ACOUSTIQUE : CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE — PRINTEMPS 2023



http://www.acousticbulletin.com/EN/Essex_Final%20report%20V4_28_05_12.pdf
https://www.doxacoustics.eu/nl/akoestische-projecten/2436/kielen-schoul-pavilion-ademend-akoestisch-plafond
https://www.doxacoustics.eu/nl/product/meubilair/2528-vibrasto-gordijnen%23product-4
https://www.doxacoustics.eu/nl/akoestische-projecten/2468/speelse-akoestische-elementen-in-kinderdagverblijf-bambi
https://www.doxacoustics.eu/en/projects/2609/acoustic-improvement-of-classrooms-at-scvo-encora
https://www.coust.be/nl/realisaties/kleuterschool-nieuwerkerken

MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n REFECTOIRES

Eviter « I’effet cocktail »

Mauvaise intelligibilité dans les grandes pieces fortement peuplées

Grands
espaces,
nombreux

utilisateurs

Niveaux

Etienne Lombard Voix (plus) de bruit

(1869-1920) éleves

(plus)
élevés

Nombre de personnes £ Temps de réverbération [s]
Volume [m?®] _Q.5 1 1,5 2

300 | 30 15 10 8

400 | 40 20 13 10

500 | 50 25 17 13

(Plus)
mauvaise

intelligibilit
600 | 60 30 20 15 é
700 | 70 35 23 18

800 | 80 40 27 20 o
900 | 90 45 30 23 - Limitation du temps de

1000 | 100 50 33 25 réverbération ou du nombre de

personnes, en fonction du volume
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n REFECTOIRES

T - <
Directives générales Toom S 18

max 1,2 s (réfectoires > 5000 m2)

» Limitation du nombre d’utilisateurs

v

Matériau le plus absorbant possible : A, ;,/personne = 1,5 m? (idéal : 7 m?)

v

Utilisation de baffles ou d’ilots de plafond dans les piéces hautes

v

Eviter les nuisances sonores dues a la cuisine, au déplacement de
chaises...

Voir aussi : Acoustique des réfectoires et restaurants | Guide Batiment Durable
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

REFECTOIRES

Acoustic correction in gym & refectory in Ter Berken primary
school (doxacoustics.eu)

Print Acoustics

Print Acoustics
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https://www.printacoustics.be/en/realisatie/school-restaurant-type-i-
https://www.printacoustics.be/en/realisatie/school-restaurant-type-i-
https://www.printacoustics.be/en/realisatie/vives-highschool
https://www.doxacoustics.eu/en/projects/2819/acoustic-correction-in-gym-refectory-in-ter-berken-primary-school
https://www.doxacoustics.eu/en/projects/2819/acoustic-correction-in-gym-refectory-in-ter-berken-primary-school
https://www.coust.be/nl/realisaties/refter-sadaci-via-semaburo

MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ BUREAUX PAYSAGERS

Limitation de la transmission vocale

Grands
espaces, Beaucoup de Plus
beaucoup bruit d’absorption
d’utilisateurs

Eviter la transmission directe + réflexions précoces génantes !
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

n BUREAUX PAYSAGERS

Limitation de la transmission vocale

Source : Building Bulletin 93, « Acoustic design of schools: A design

guide »
Screens should be as high as possible : :
and the ceiling must be absorbent
-

— 4% 4~ | N\

0

SFCTION
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MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

“ BUREAUX PAYSAGERS

Limitation de la transmission vocale Toom=0,6s

Aménagement : distance entre les postes de travail, espaces tampons

v

v

Absorption suffisante : A, 2 Sy (critére de conception) - plafond, murs latéraux, coins

v

Plafond absorbant a5y, 1900, 2000 = 1, plafond suffisamment bas ou flots de plafond

v

Ecrans suffisamment hauts (absorption + isolation), h = 1,7 m

v

Eviter les réflexions latérales : absorption locale sur les murs/facades/coins

v

Bruit de fond (> 10 personnes) : 40 a 45 dB(A) = éventuellement masquage artificiel

Voir aussi : Acoustique des bureaux paysagers | Guide Batiment Durable
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/acoustique-bureaux-paysagers

MATERIAUX ABSORPTION ACOUSTIQUE EXIGENCES CONCEPTION

BUREAUX PAYSAGERS

Print Acoustics

Stereo - Baffles and Ceiling Islands (doxacoustics.eu) D-SCREEN - Screens (doxacoustics.eu) www.doxacoustics.eu
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https://www.printacoustics.be/en/realisatie/office-renovatie
https://www.doxacoustics.eu/en/product/baffles-and-ceiling-islands/2114-stereo
https://www.doxacoustics.eu/en/product/baffles-and-ceiling-islands/2508-absorber-plano-polar
https://www.doxacoustics.eu/en/product/baffles-and-ceiling-islands/2511-balance-polar
https://www.doxacoustics.eu/en/product/screens/2601-d-screen

“ CE QU'IL FAUT RETENIR DE LEXPOSE

&P

Le temps de réverbération est un bon indicateur pour le bruit et la
transmission vocale dans la piece.

Le temps de réverbération peut étre estimée a l'aide de la formule de
Sabine sur base des données d’absorption des matériaux de finition et
du volume de la piéce.

En fonction de la nature du matériau, son pouvoir absorbant sera
principalement en basses, moyennes ou hautes fréquences.

Pour des applications vocales, le temps de réverbération nominal est
d'importance, et donc aussi le nombre de m? d’absorption a 500 Hz,
1000 Hz et 2000 Hz.

En plus du choix de matériau, 'aménagement de la piéce (quel
matériau et ou, aménagement, forme, tampons...) et la maitrise du bruit
de fond (isolation de fagcade, installations...) sont importants.

Les exigences NBN formulent aussi bien des exigences de
conception (absorption minimale) que des exigences en rapport avec le
temps de réverbération (nominal) maximal. Le contréle de ce dernier
peut se faire par des mesures dans I'espace fini et non meublé.
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“ OUTILS

Q Guide Batiment Durable

» Dispositifs d'absorption acoustique | Guide Batiment Durable

» Acoustique des salles de réunion et auditoires | Guide Batiment Durable
» Acoustique des bureaux paysagers | Guide Batiment Durable

» Acoustique des réfectoires et restaurants | Guide Batiment Durable

Sites internet

» Améliorer la qualité sonore d'un local a I'aide d'un enduit acoustique. (buildwise.be)
» www.normes.be/acoustique
» http://www.acousticbulletin.com/EN/Essex Final%20report%20V4 28 05 12.pdf

Articles/normes
» NBN S 01-400-1 : Critéres acoustiques pour les immeubles d'habitation
» NBN S 01-400-2 : Critéres acoustiques pour les batiments scolaires.

» NBN EN ISO 345 : 2003 Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle
réverbérante

» NBN EN 11654 : 1997 Acoustique - Absorbants pour ['utilisation dans les batiments -
Evaluation de I'absorption acoustique

» NBN EN 12354-6 : Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des
batiments a partir de la performance des éléments - Partie 6 : Absorption acoustique des
pieces et espaces fermés

» Building Bulletin 93: Acoustic design of schools - a design guide (2003, 2015)

» Zaalakoestiek, Hogere Cursus Akoestiek, KVIV, D. De Vries, 2003
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/dispositifs-dabsorption-acoustique
https://www.guidebatimentdurable.brussels/acoustique-salles-reunion-auditoires
https://www.guidebatimentdurable.brussels/acoustique-bureaux-paysagers
https://www.guidebatimentdurable.brussels/acoustique-refectoires-restaurants
https://www.buildwise.be/fr/publications/articles-buildwise/2021-02.06/
http://www.normes.be/acoustique
http://www.acousticbulletin.com/EN/Essex_Final%20report%20V4_28_05_12.pdf

CONTACT

Debby WUYTS
Chef du laboratoire Acoustique
Buildwise Limelette

¢, ¥3226557710

57 debby.wuyts@buildwise.be
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